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Uelastyczniajacy i hydroizolacyjny dodatek PODROBIENIA

OPTOLITH

rtmetet do zapraw klejowych
HydroFlex

Zalety produktu:

* hydrofobizuje/uszczelnia zaprawy klejowe
* dziata uelastyczniajgco

* zwieksza przyczepnos¢

* poprawia witasciwosci aplikacyjne

Zastosowanie: SYSTEM OPTOSTOP 1009 - STREFY NARAiONI_E
NA DZIALANIE PARY WODNE) / PODLOZA PRACUJACE NARAZONE
NA ODKSZTALCENIA

Opis produktu

HydroFlex to dodatek modyfikujgcy parametry zapraw oraz klejow. W zaleznosci od zastosowanej ilosci rodzaju
produktu petni funkcje uszczelniacza lub uelastyczniacza, zwieksza przyczepnosc i poprawia wiasciwosci aplikacyjne.

Parametry techniczne

Gestos¢ produktu 1,0 kg/dm?
Odczyn pH ok. 7
Czas przydatnosci do uzycia 12 miesiecy

kanister 5 |

Opakowanie
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Optoflex HydroFlex jest bezrozpuszczalnikowy i wodorozcienczalny. Zwieksza zakres stosowania zapraw klejowych.
Zwieksza elastycznos¢, poprawia przyczepnosc podktadéw podtogowych zwigzanych z podfozem. Znacznie ograni-
cza nasigkliwos¢ kleju czy zaprawy. Po zastosowaniu zwieksza odpornos¢ zaprawy na wptywy atmosferyczne

i proces starzenia.

Zastosowanie

Szczegodlnie rekomendowany do modyfikacji zapraw klejowych stosowanych na podtozach niemineralnych

(ptyty OSB, plyty widrowe) w budynkach wykonanych w technologii szkieletowe;j.

Umozliwia zastosowanie zapraw klejowych na podtozach odksztatcalnych, takich jak odpowiednio sztywne i stabilne
sklejki wodoodporne oraz plyty G-K.

Poprzez lepsze kompensowanie naprezen w zaprawie umozliwia uzycie zapraw nieelastycznych na balkonach, ta-
rasach i podktadach wykonanych w systemie ogrzewania podtogowego. Zwieksza przyczepnosc zapraw do podfoza
- zaprawy o podstawowej przyczepnosci po modyfikacji mozna stosowac na powierzchni starej glazury i terakoty,
bezposrednio na lastryko oraz na pozostatosciach starych, silnie przylegajacych klejéw i zapraw mineralnych.
Poprawia parametry robocze, zwieksza plastycznosc zapraw oraz sprawia, ze wygodniej sie nimi pracuje.
Dopuszcza sie stosowanie HydroFlex jako dodatku do zapraw w miejscach ze statym kontaktem z wodg jak

np. korona muru.

Przygotowanie podtoza pod zaprawy klejowe z dodatkiem Hydroflex

Podfoze musi by¢ suche lub nieznacznie wilgotne, nosne, mocne, czyste. Aplikacja na wilgotne podfoza moze
obnizy¢ przyczepnosc lub wydtuzy¢ proces utwardzania materiatu. Przed aplikacjg podtoza nalezy oczyscic

z mleczka cementowego, brudu, pytu, olejow, smardw oraz innych zanieczyszczen oraz luznych czastek.
Powierzchnie mineralne nalezy zagruntowac Optogrunt AquaForte, powierzchnie drewnopochodne oczyscic
i odkurzy¢, a w razie potrzeby zmyc¢ na mokro, pozostawi¢ do wyschniecia.

Szczegbtowe informacje w kartach technicznych stosowanych produktow.

Wyréwnanie, naprawa i przygotowanie podtoza

Znaczne ubytki i uszkodzenia powierzchni (raki, wykruszenia krawedzi, otwory) na scianach nalezy naprawic
zaprawag wyrownujacg Optotech AMT Rapid.

Aplikacja

Wymagana temperatura podtoza i otoczenia: od +5°C do +25°C, wilgotnos¢ wzgledna powietrza max. 75%.

Dozowanie dodatku

HydroFlex stosuje sie jako roztwor wodny. Dodatek wprowadza sie do zapraw klejowych poprzez zastgpienie czesci
wody zarobowej. Do klejow do ptytek mozna zastapi¢ od 25 do 50% ilosci wody zarobowej w zaleznosci od efektu
jaki chcemy uzyskac.

Do odpowiednio przygotowanego wodnego roztworu Optoflex Hydroflex nalezy wolno wsypywac suchg mieszanke
jednoczesnie mieszajac. Po uzyskaniu jednolitej konsystencji, odstawi¢ na 5 minut po czym ponownie wymieszac.
Tak przygotowana zaprawa nadaje sie do uzycia przez ok. 1 godzine.

Niezaleznie od tego czy stosujemy zaprawe klejowg modyfikowang czy nie, sposob jej uzycia pozostaje
niezmieniony, a jego opis znajduje sie w Karcie Technicznej kazdego produktu.
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Czas wysychania

Optoflex HydroFlex skraca czas otwarty w zaprawach klejowych. Stosowanie modyfikowanej zaprawy klejowej
na podtozach niechtonnych wydtuza czas wigzania. Nalezy zwrdci¢ uwage na rozpoczecie obcigzania.
Informacje o czasie wysychania poszczegélnych zapraw klejowych znajdujg sie w Kartach Technicznych
stosowanych produktéw.

Czas przydatnosci do uzycia

Po przygotowaniu HydroFlex z odpowiednig zaprawg klejowa mieszanina moze byc uzyta przez czas ok. 1 godziny
w temperaturze +20°C. Mieszanine, ktdra zaczyna wigzac nie nalezy rozcienczac.

Skiadowanie

Nalezy chroni¢ przed wilgocig i przechowywac w suchym miejscu na paletach

w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania nalezy szczelnie zamknac.

Czas sktadowania: 12 miesiecy w oryginalnym opakowaniu zbiorczym, w suchym miejscu.
Data produkcji podana na opakowaniu.

Utylizacja

Tylko catkowicie opréznione opakowania nadajg sie do ponownego przetworzenia.
Wysuszone resztki materiatu moga byc potraktowane jako odpady budowlane.

Oprocz biezgcych kontroli zewnetrznych produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard Optolith
Bauprodukte Polska Sp. z 0. 0. zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Dalsze informacje

Powyzsze informacje sg opisem produktu. Nalezy traktowac je jako ogdlne wskazdwki powstate w oparciu

0 nasze badania i doswiadczenia praktyczne, ktére jednak nie uwzgledniajg wymogdw konkretnego przypadku
zastosowania. W zwigzku z tym zalecamy przeprowadzenie prob. Parametry produktu mogg ulec drobnym
zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wptywajgc na wiasciwosci uzytkowe i obrébke.

Z podanych informacji nie wynikaja jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
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